Ficha Técnica

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

Aparelho High Speed para maior rendimento e menor
complexidade.

O Permasolid Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 da Spies Hecker
mantém a elevada produtividade e o excelente desempenho da
primeira geracao de Permasolid Speed-TEC HS Speed Surfacers. Esta
versdo simplificada combina as opg¢des de lixagem e nao lixagem num
s6 produto e requer apenas um endurecedor. Um revolucionario
aparelho 2 em 1 que proporciona poupangas de energia
extraordinarias, maxima produtividade e um desempenho excepcional.
Com um magnifico desempenho em secagem ao ar, é preferido pelas
oficinas que pretendem aumentar capacidade, melhorar a eficiéncia e
reduzir a complexidade.

. Aparelho 2 em 1 optimizado, que combina a opgéo de lixagem e n&o
lixagem num sé produto.

. Proporgao de mistura simples 1:1.

. Poupanca de tempo e energia gragas ao magnifico desempenho de
secagem ao ar. Pode ser lixado a partir de 30 minutos em secagem
ao ar, dependendo das condigoes.

. Em configuracdo molhado-sobre-molhado, apés um tempo de
flash-off de cinco minutos, pode ser lixado ou diretamente revestido.

- Excelente estabilidade vertical.

- A superficie lisa ajuda a garantir uma excelente retenc¢ao de brilho
apo6s o acabamento.

. Disponivel em trés cores: branco, cinzento e preto.

. E obrigatéria a utilizacdo dos toalhetes de pré-tratamento reactivos
Priomat 4000.

Exclusivamente para uso profissional!

SPIES &V
Spies Hecker - mais perto de si. HECKER

Uma Marca Axalta Coating Systems /
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD SANDING - 3570

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
v aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco, aco galvanizado ou aluminio "macio”, lixado, desengordurado, e tratado com Priomat Reactive
Pretreatment Wipes 4000.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado e desengordurado.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
1 100 1 55 10% 10
5560 3570 9065
3556*
* Abaixo de 15°C & 30% HR, quando a secagem é demasiado lenta, utilize Speed Surfacer Hardener Special
3556.

VI Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1 h

* Mistura com Speed Surfacer Hardener Special 3556, aplicar dentro de 30 min.

% “Compliant” 14-1.6 1-1.5bar pressao de entrada
HVLP 14-16 0.7 bar pressao no espalhador
consultar instrucdes do fabricante

—0 21212 2 - 4 demaos até foscar apos a primeira deméo, para as

— demé&os seguintes ndo é necessario periodo

para evaporagéo

20 °C 30min-1h
40 -45 °C 10 min - 15 min
60 - 65 °C 5 min - 10 min

Indicagao para equipamento IV de onda curta.
50% poténcia: 5 - 10 min

P500 - P600

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz

Base Bicamada + Verniz

Esmalte 2K

Para obter o melhor desempenho do produto, lixar e desengordurar antes de prosseguir com o
produto seguinte. Se nao lixar, ndo ha limite de tempo para prosseguir - lixar e desengordurar antes
da préxima aplicacéo.

Conforme COV 2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD SANDING HIGH BUILD - 3570

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
v aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco, aco galvanizado ou aluminio "macio", lixado, desengordurado, e tratado com Priomat Reactive
Pretreatment Wipes 4000.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado e desengordurado.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.

D:D Volume Peso Volume Peso Volume Peso
1 100 1 55 10% 10
5560 3570 9065

3556*
* Abaixo de 15°C & 30% HR, quando a secagem é demasiado lenta, utilize Speed Surfacer Hardener Special
3556.

VI Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1 h

* Mistura com Speed Surfacer Hardener Special 3556, aplicar dentro de 30 min.

% “Compliant” 14-1.6 1-1.5bar pressao de entrada
HVLP 14-16 0.7 bar pressao no espalhador
consultar instrucdes do fabricante

— 21212 2 - 4 demaos First coat flashed till flat: 2 min - 5 min

— - com intervalo para evaporacéo de solventes: 1

min - 2 min

20 °C 45 min-1h
40 -45°C 10 min - 15 min
60 - 65 °C 5 min - 10 min
Indicagao para equipamento IV de onda curta.

50% poténcia: 5 - 10 min

P500 - P600

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz

Permacron Base Coat 293/295 + verniz

Esmalte 2K

Para obter o melhor desempenho do produto, lixar e desengordurar antes de prosseguir com o
produto seguinte. Se nao lixar, ndo ha limite de tempo para prosseguir - lixar e desengordurar antes
da préxima aplicacéo.

Conforme COV 2004/42/ 11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto:
II1B(c)) na forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto
a usar € no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD SANDING PLASTIC - 3570
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Conforme COV

E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Reparacoes de pecgas plasticas comuns do exterior dos automéveis, lixadas e desengorduradas.
Primario OEM para plasticos, levemente lixado e desengordurado.

Pecas de plastico novas de veiculos automoveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar
uma tela de lixagem ultrafina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / limpeza final usar
um pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.

Limpar a superficie para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente
com um pano limpo.

Mude de panos varias vezes, nunca utilizar panos sujos.

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
1 100 1 55 20% 20
5560 3570 9260

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1 h
* Mistura com Speed Surfacer Hardener Special 3556, aplicar dentro de 30 min.

“Compliant” 14-1.6 1.5 bar pressao de entrada

HVLP 14-1.6 0.7 bar pressao no espalhador

consultar instrucdes do fabricante

2 - 3 deméos até foscar apds a primeira demao, para as
deméaos seguintes ndo é necessario periodo

para evaporag&o

20 °C 30min-1h

40 -45 °C 10 min - 15 min
60 - 65 °C 5 min - 10 min
P500 - P600

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz Plastificado

Base Bicamada + Verniz Plastificado

Esmalte Plastificado

Para obter o melhor desempenho do produto, lixar e desengordurar antes de prosseguir com o
produto seguinte. Se nao lixar, ndo ha limite de tempo para prosseguir - lixar e desengordurar antes
da proxima aplicagao.

2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD WET ON WET - 3570
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Conforme COV

E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco, aco galvanizado ou aluminio "macio", lixado, desengordurado, e tratado com Priomat Reactive
Pretreatment Wipes 4000.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado ligeiramente ou nao lixado e muito bem desengordurado.
Observagao: devido a vasta variedade de tintas por electrodeposicéo presentes no mercado, a
respectiva qualidade pode diferir muito. Por esta razao ¢é preferivel lixar ligeiramente o primario
electroforético.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.

o | T bl

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
1 100 1 55 10% 10
5560 3570 9065

3385 SLOW

* Em condigdes ambiente com temperatura superior a 25°C e / ou humidade relativa superior a 50% usar 3385
Lento.

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1h

1.5-1.8 bar
0.7 bar

“Compliant” 1.3-14
HVLP 1.3-1.4

consultar instrucdes do fabricante

pressao de entrada
pressao no espalhador

1 -2 deméos evaporacao final de solventes: 5 min -8 h

Possivel lixar levemente logo apds os primeiros 5 min.

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz
Base Bicamada + Verniz
Esmalte 2K

2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na
forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O contetdo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD WET ON WET PLASTICS - 3570

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecdo individual adequados durante a

aplicagao para evitar a irritagao cutanea e ocular.

* Reparagdes de pecgas plasticas comuns do exterior dos automoveis, lixadas e desengorduradas.
S — Primario OEM para plasticos, levemente lixado e desengordurado.

Pecas de plastico novas de veiculos automoveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar
uma tela de lixagem ultrafina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / limpeza final usar
um pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.

Limpar a superficie para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente
com um pano limpo.

Mude de panos varias vezes, nunca utilizar panos sujos.

|:|:|:| Volume Peso Volume Peso Volume Peso
1 100 1 55 20% 20
5660 3570 9260

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1h

“Compliant” 1.3-1.4 1.5-1.8 bar pressao de entrada
HVLP 1.3-1.4 0.7 bar pressao no espalhador
consultar instrugdes do fabricante
— 2 2 2 1 - 2 demaos evaporacao final de solventes: 5 min - 8 h
=4 110
Possivel lixar levemente logo apds os primeiros 5 min.
u%
* Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz Plastificado
/N Base Bicamada + Verniz Plastificado
Esmalte Plastificado
Conforme COV 2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD SANDING - 3254/3251

Conforme COV

E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco, aco galvanizado ou aluminio "macio”, lixado, desengordurado, e tratado com Priomat Reactive
Pretreatment Wipes 4000.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado e desengordurado.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
2 100 1 29 30 - 40% 23-30
5560 3254 9065
3251
Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1 h
“Compliant” 14-1.6 1-1.5bar pressao de entrada
HVLP 14-16 0.7 bar pressao no espalhador

consultar instrucdes do fabricante

2 - 4 deméos até foscar apés a primeira demao, para as
deméaos seguintes ndo é necessario periodo

para evaporagéo

20 °C 45 min -1 h 15 min
40 -45 °C 15 min - 20 min
60 - 65 °C 10 min - 15 min

Indicagao para equipamento IV de onda curta.
50% poténcia: 5 - 15 min

P500 - P600

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz

Base Bicamada + Verniz

Esmalte 2K

Para obter o melhor desempenho do produto, lixar e desengordurar antes de prosseguir com o
produto seguinte. Se nao lixar, nao ha limite de tempo para prosseguir - lixar e desengordurar antes
da proxima aplicagao.

2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: 11B(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560
Product preparation - application STANDARD WET ON WET - 3254

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
v aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco, aco galvanizado ou aluminio "macio", lixado, desengordurado, e tratado com Priomat Reactive
Pretreatment Wipes 4000.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado ligeiramente ou nao lixado e muito bem desengordurado.
Observagao: devido a vasta variedade de tintas por electrodeposicéo presentes no mercado, a
respectiva qualidade pode diferir muito. Por esta razao ¢é preferivel lixar ligeiramente o primario
electroforético.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.

|:|:|:| Volume Peso Volume Peso Volume Peso
2 100 1 29 30 - 40% 23-30
5560 3254 9065

'\@} Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min -1 h

% “Compliant” 1.3-14 1.5-1.8 bar pressao de entrada
HVLP 1.3-14 0.7 bar pressao no espalhador

consultar instrucdes do fabricante

1 -2 deméos evaporacao final de solventes: 5 min -8 h

Despolimento ligeiro possivel, no minimo apds 15 min.

F,

x

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz
Esmalte 2K

2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: 1IB(c)) na
forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.

Conforme COV
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

Product preparation - application Referéncia Lixagem Plasticos - 3254/3251
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Conforme COV

E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Reparacoes de pecgas plasticas comuns do exterior dos automéveis, lixadas e desengorduradas.
Primario OEM para plasticos, levemente lixado e desengordurado.

Pecas de plastico novas de veiculos automoveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar
uma tela de lixagem ultrafina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / limpeza final usar
um pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.

Limpar a superficie para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente
com um pano limpo.

Mude de panos varias vezes, nunca utilizar panos sujos.

Volume Peso Volume Peso Volume Peso Volume Peso
2 100 1 29 25% 19 25% 19
5560 3254 9260 3380

3251

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1 h

“Compliant” 14-1.6 1.5 bar pressao de entrada

HVLP 14-1.6 0.7 bar pressao no espalhador

consultar instrucdes do fabricante

2 - 3 deméos até foscar apés a primeira demao, para as
deméaos seguintes ndo é necessario periodo

para evaporagéo

20 °C 45 min -1 h 15 min
40 -45 °C 15 min - 20 min
60 - 65 °C 10 min - 15 min

P500 - P600

Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz Plastificado

Base Bicamada + Verniz Plastificado

Esmalte Plastificado

Para obter o melhor desempenho do produto, lixar e desengordurar antes de prosseguir com o
produto seguinte. Se nao lixar, ndo ha limite de tempo para prosseguir - lixar e desengordurar antes
da proxima aplicagao.

2004/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

Product preparation - application Referéncia Molhado-sobre-Molhado Plasticos - 3254

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecdo individual adequados durante a
aplicagao para evitar a irritagao cutanea e ocular.
* = Reparagdes de pecgas plasticas comuns do exterior dos automoveis, lixadas e desengorduradas.
S — Primario OEM para plasticos, levemente lixado e desengordurado.

Pecas de plastico novas de veiculos automoveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar
uma tela de lixagem ultrafina embebida em Permaloid Silicone Remover 7010 / limpeza final usar
um pano humedecido com Permaloid Silicone Remover 7010.

Limpar a superficie para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente
com um pano limpo.

Mude de panos varias vezes, nunca utilizar panos sujos.

|:|:|:| Volume Peso Volume Peso Volume Peso Volume Peso
2 100 1 29 25% 19 25% 19
5560 3254 9260 3380

Tempo de vida da mistura a 20°C: 30 min-1h

“Compliant” 1.3-1.4 1.5 bar pressao de entrada
HVLP 1.3-1.4 0.7 bar pressao no espalhador
consultar instrugdes do fabricante
— 2 2 2 1 - 2 demaos evaporacao final de solventes: 5 min - 8 h
=4 110
Despolimento ligeiro possivel, no minimo apés 15 min.
u%
* Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Verniz Plastificado
/N Base Bicamada + Verniz Plastificado
Esmalte Plastificado
Conforme COV 204/42/11B(c)(540) 540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na

forma pronta a usar, € no maximo de 540 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 540 g/l.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

Produtos

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 white
Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 grey
Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 black
Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Hardener 3570
Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Hardener 3556 special
Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3251 fast
Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Hardener 3254 Medium fast
Permasolid® Speed-TEC Speed Surfacer Accelerator 9065
Permacron® Reducer 3380

Permacron® Reducer 3385 slow

Permasolid® Speed-TEC Plastic Additive 9260

Mistura produtos

Proporgdes de mistura com aditivos especiais estdo disponiveis no separador Produtos Auxiliares
em Phoenix e na FT especifica.

:I:l A selecgao de endurecedor e Diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensao da
reparagao.
3570 Permasolid Speed Surfacer Hardener 3570 é um endurecedor especifico para

ser utilizado apenas no Permasolid HS Speed-TEC Surfacers. Pode ser
utilizado em todo o tipo de reparag¢des e em quaisquer condi¢des climaticas e
quaisquer opgdes de secagem.

3556 Permasolid Speed Surfacer Hardener 3556 Special € um endurecedor
especifico para ser utilizado apenas nos aparelhos Permasolid HS Speed-TEC.
Destina-se apenas a ser utilizado em condi¢des de tempo frio e seco, <15°C /
<30% HR.

9065 O Permasolid Speed Surfacer Accelerator 9065 apenas pode ser utilizado com
o Permasolid HS Speed-TEC surfacers. Acelera o desempenho da secagem
ao ar particularmente em condigdes de humidade baixa e quando o aparelho é
seco em estufa.

9260 Permasolid Speed-TEC Speed Plastic Additive 9260 is a dedicated plastic
adhesion promoter to be used exclusively in Permasolid Speed-TEC Speed
Surfacers to provide direct to plastic refinishing properties.

3380 Diluente médio para repinturas de painel, de varios painéis e grandes.
Principalmente utilizado a temperaturas de 15-30°C.
3385 Diluente lento para repinturas de varias pecgas até completas. Principalmente

utilizado a elevadas temperaturas de 30-40°C.
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SPIES &

Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

80 - 150 ym Sanding

DFT 120 - 250 pm Sanding High Build
s 80 - 150 ym Sanding Plastics

25 - 50 ym Wet-on-Wet

Rendimento 380 - 385 m?#1 a 1 micron de espessura seca aplicada

tedrico Devido as diferentes caracteristicas do endurecedor e diferentes propor¢des de mistura da mistura
pronta a aplicar existentes em algumas versdes das FT's, o rendimento tedrico pode variar.
Nota: O consumo pratico de produto depende de varios factores, p. ex. geometria do objecto, o
estado da superficie, método de aplicagéo, ajuste da pistola de aplicagao, presséo de entrada, etc.

Limpar apds utilizagado com liquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observacoes

- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na maquina de agitagao.

- A humidade tem uma influéncia aceleradora no desempenho de secagem e no tempo de vida da
mistura.

- A utilizagdo de Priomat Reactive Pretreatment Wipes 4000 é obrigatoria para substratos de chapa
nua. A nao utilizagao pode ser detectada analiticamente.

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.

- Também pode ser aplicado depois de um curto periodo intermédio para evaporacéo, para isolar
reparacdes com Betume e tarefas de preparagao sensiveis.

- O material excedente ndo deve retornar para a lata original.

- Sera obtida uma lixagem bastante antecipada com discos de lixa premium / flexiveis.

- Lixavel apos 30 min dependendo da humidade / temperatura e espessura seca aplicada.

- Apés utilizagao, todas as embalagens tém de ser fechadas imediatamente.

- Se necessario, para areas grandes, pode ser adicionado até 5% de diluente ao produto misturado.

- Se Permasolid® Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 é adicionado de Permasolid Speed-TEC
Speed Plastic Additive 9260, esta mistura também pode ser aplicada a pecas de metal adjacentes

(areas de metal a vista tém de ser pré-preparadas com Priomat Reactive Pretreatment Wipes
4000), embora este nao seja o proposito principal.

- Para melhorar as propriedades de aderéncia, particularmente em substratos plasticos criticos
como, por exemplo, PP, recomenda-se a utilizagao do Priomat Elastic Adhesion Primer 3400 antes
da aplicagado do Permasolid Speed-TEC HS Speed Surfacer 5560 misturado com o Permasolid
Speed Plastic Additive 9260.

- Para informagao mais detalhada, p. ex. substratos adequados, consultar a Ficha Técncica Spies
Hecker Sistema de Pintura de Plasticos SHPIasticSystem.
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Permasolid® Speed-TEC
HS Speed Surfacer 5560

Antes da utilizagao, consultar a Ficha de Dados de Seguranga do produto. Respeitar as normas de segurancga indicadas
na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura sdo da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do
sistema nao serao validas quando o material relacionado é utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou
aditivos que ndo pertencem a gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrario.

Exclusivamente para uso profissional! A informacéo fornecida nesta documentagéo foi cuidadosamente seleccionada e
organizada por nés. Esta baseada nos nossos melhores conhecimentos a data da sua emiss&o. A Informacao é fornecida
apenas com propositos informativos. Nao somos responsaveis pela suas incorrecgdes, exactiddo e insuficiéncia. Cabe ao
utilizador verificar a informagao no que respeita a sua actualizagdo e adequacao aos seus propositos. A propriedade
intelectual desta informagéo incluindo patentes, marcas e copyrights esta protegida. Todos os direitos estdo reservados. A
Ficha de Seguranca e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atengéo e respeitados. Nos
podemos modificar e/ou descontinuar operagdes de toda ou parte desta informagao em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informagéo e nao assumimos qualquer responsabilidade pela actualizagdo desta informagéo. Todas
as regras determinadas nesta clausula aplicar-se-d0 em conformidade para todas as alteragbes e emendas futuras.
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